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1. Введение

Современная отражающая многослойная рентгенов-
ская оптика нормального падения является важным ин-
струментом фундаментальных и прикладных физических 
исследований в мягком рентгеновском (МР) и вакуумном 
ультрафиолетовом (ВУФ) диапазонах спектра ( l = 10 – 
1000 Å) [1 – 4]. Многослойные зеркала (МЗ) широко ис-
пользуются в телескопических, спектральных и поляри-
метрических приборах для диагностики плазмы (как ла-
бораторной [5 – 8], так и астрофизической [9 – 12]), в систе-
мах регистрации и анализа МР излучения, получаемого 
на ускорителях с высокой яркостью пучка (включая син-
хротроны [13] и лазеры на свободных электронах [14]), в 
новых аппаратных комплексах для рентгеновской фото-
литографии [2, 3] и др.

Как и ранее, наиболее технологичными остаются пе-
риодические МЗ, в простейшем случае представляющие 
собой бинарную структуру, воспроизведённую M раз на 
заранее подготовленной подложке необходимой формы. 
Такие МЗ имеют высокоселективный спектр отражения, 
что позволяет использовать их для выделения определён-

ных линий или их групп в линейчатых спектрах. Наиболее 
часто используемой характеристикой периодических МЗ 
обычно является коэффициент отражения в максимуме 
(т. е. на длине волны l0 = 2dánñcosq, где d – период много-
слойной структуры, ánñ – средний по периоду показатель 
преломления и q – угол падения излучения).

В то же время увеличивается число задач, для решения 
которых необходимы бóльшая вариативность спект-
рального профиля отражения МЗ и удовлетворение бо-
лее сложных функциональных требований, например од-
новременного достижения максимально высокого коэф-
фициента отражения на двух и более заданных длинах 
волн [15], обеспечения высокого коэффициента отражения 
в широком диапазоне углов падения на определённой 
длине волны [16] или достижения максимально большого 
равномерного отражения МР излучения в заданном спект-
ральном диапазоне [17]. Эти задачи успешно решаются 
с использованием апериодических многослойных зеркал 
(АМЗ), для которых понятие периода чаще всего отсутст-
вует в принципе и каждый слой имеет индивидуальную тол-
щину di.

Расчёт распределения толщин слоев АМЗ обычно 
проводят с привлечением численных методов, решая об-
ратную задачу многослойной оптики – минимизируя не-
который функционал, задающий метрику отличия полу-
чаемой спектральной функции отражения АМЗ R(q, l) от 
целевой спектральной функции отражения Fgf [18]. Иног-
да в минимизируемый функционал вводят дополнитель-
ные условия, например позволяющие уменьшить вариа-
ции толщин близко расположенных слоев каждого из ма-
териалов для повышения однородности стехиометрии 
слоёв по структуре [19]. Спектральная функция отраже-
ния рассчитываемого АМЗ на каждой итерации опреде-
ляется методом рекуррентных соотношений [20, 21], неод-
нократно применяемым многими исследователями.

В настоящее время технология создания многослой-
ных зеркал на основе пары Mo/Si очень хорошо освоена, 
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что позволяет синтезировать структуры разного типа для 
разнообразных приложений. В частности АМЗ на основе 
Mo/Si, рассчитанные по методу [18], были использованы 
для регистрации спектров в ряде экспериментов по иссле-
дованию элементарных процессов с участием многоза-
рядных ионов [5 – 7], для диагностики лабораторной ла-
зерной плазмы [22 – 24], в экспериментах по конверсии ча-
стоты излучения мультитераваттного титан-сапфирового 
лазера ( l ~ 0.8 мкм) при отражении от релятивистской 
плазменной волны, возбуждаемой лазером в импульсной 
струе He (релятивистское «летящее зеркало») [25, 26]. В 
работах [27, 28] было показано, что АМЗ на основе Mo/Si 
с управлением фазой отражённых спектральных компо-
нент МР излучения применимы для отражения аттосе-
кундных импульсов МР излучения и преобразования их 
длительности, что впоследствии было продемонстриро-
вано в ряде экспериментальных работ, например в [29]. 
Более полно эксперименты с использованием Mo/Si АМЗ 
рассмотрены в обзорах [30, 31].

Однако МЗ на основе Mo/Si могут эффективно ис-
пользоваться только в области l > 124 Å (до L-края Si) 
из-за высокого поглощения МР излучения с меньшими 
длинами волн в слоях кремния. Этот факт уже давно сти-
мулировал поиск перспективных пар материалов для соз-
дания МЗ в области l < 124 Å. Ещё в работе [32] были 
проанализированы оптические свойства более 1300 не-
органических соединений и элементов, из которых были 
выбраны пары материалов для использования в качестве 
компонентов периодических МЗ для длин волн 30 – 300 Å.

В конце XX века в спектральном диапазоне, ограни-
ченном сверху L-краем поглощения Si ( l = 124 Å), а снизу 
K-краем поглощения бора ( l = 65.9 Å), наиболее перспек-
тивными показали себя МЗ на основе пар Mo/Be и Mo/Y. 
К примеру, в работе [33] были созданы периодические МЗ 
на основе Mo/Be и Nb/Be, которые имели на l = 113 Å пи-
ковые коэффициенты отражения R = 69 % и 58 % соот-
ветст венно. Однако позднее в более коротковолновой об-
ласти был достигнут коэффициент отражения 34 % на l = 
95.0 и 93.4 Å в периодических МЗ на основе Mo/Y [34] и 
Ru/Y [3] соответственно. Работы по синтезу структур на 
основе пары La/B4C привели к созданию периодического 
МЗ с выдающимся коэффициентом отражения – 58.6 % на 
l » 67 Å при угле падения 20° в структуре La/B4C/C с 
барьерным слоем углерода [35].

В работе [30] были проанализированы оптические 
константы 18 веществ, не имеющих краёв поглощения в 
диапазоне 80 – 125 Å, с точки зрения создания АМЗ для 
области 80 – 130 Å. Была показана высокая перспектив-
ность использования пар Pd/Y, Pd/B4C, Ag/Y. В работе 
[36] были синтезированы периодические МЗ на основе 
Pd/B4C, которые имели пиковые коэффициенты отраже-
ния 42 % на l = 66.7 Å (при угле падения j = 45°) и 43 % на 
l = 91 Å при околонормальном падении излучения. Одна-
ко оказалось, что структуры Pd/B4C обладают большими 
внутренними напряжениями на уровне 1200 МПа. По-
следние экспериментальные исследования показали, что 
лучшие результаты в спектральном диапазоне 80 – 120 Å 
достигаются со структурами Pd/Y с барьерными слоями 
B4C (R = 43 % на l = 93 Å в периодических МЗ и относи-
тельно равномерное отражение c R » 5 % в АМЗ для об-
ласти 88 – 113 Å) [37].

В настоящей работе теоретически и эксперименталь-
но исследуются АМЗ для области 90 – 120 Å на основе 
структуры Sb/B4C, внимание на которую впервые было 

обращено в работе [38]. Ранее было синтезировано не-
сколько периодических МЗ на основе Sb/B4C для диапа-
зона l < 125 Å, измеренные пиковые коэффициенты отра-
жения которых составили 18.0 % и 19.6 % на l = 84.3 и 
85.5 Å, а также 19.9 % и 28.5 % на l = 67.7 и 66.3 Å соот-
ветственно [39, 40]. Согласно оценкам, в многослойных 
структурах Sb/B4C переходные слои имеют малую (менее 
10 Å) толщину, а стабильность синтезированных зеркал 
оказывается чрезвычайно высокой (за год хранения на 
воздухе коэффициенты отражения МЗ уменьшились не 
более чем на 3 % в относительном выражении), что даёт 
возможность создавать на основе пары Sb/B4C стабиль-
ные широкополосные АМЗ для спектроскопических при-
менений.

Ниже обсуждаются экспериментально зарегистриро-
ванные спектры отражения АМЗ на основе Sb/B4C, опти-
мизированных на максимальное равномерное отражение 
в диапазонах 100 – 120 Å, 95 – 105 Å и 90 – 100 Å. В буду-
щем мы планируем использовать эти АМЗ в схемах VLS- 
спектрометров высокого разрешения, в которых сочета-
ются преимущества широкополосных рентгеновских зер-
кал нормального падения и отражательных дифракцион-
ных решёток с переменным шагом штриха [41 – 43]. Все 
исследуемые АМЗ были синтезированы в НТУ «Харь-
ковский политехнический институт», а затем испытаны в 
ФИАНе в схеме с лазерно-плазменным источником МР 
излучения. Экспериментально зарегистрированные спект-
ры анализируются и сравниваются со спектрами, полу-
ченными путем численного моделирования.

2. Изготовление зеркал  
и экспериментальная установка

Исследуемые широкополосные АМЗ на основе пары 
Sb/B4C были синтезированы методом магнетронного на-
пыления на полированные кварцевые подложки сфери-
ческой формы. Магнетронные мишени из Sb и B4C рас-
пылялись в среде аргона при давлении 1.8 ´ 10–3 Тор. 
Вог ну тые подложки для АМЗ были изготовлены из поли-
ро  ван ного кварца (радиусы кривизны подложек 1000 мм, 
диаметр апертуры 40.0 мм, шероховатость s » 3.5 Å). Как 
показали предыдущие исследования, для обес печения 
высокой стабильности структуры Sb/B4C первым слоем 
на подложку должен ложиться слой B4C, иначе в течение 
года зеркало отслаивается [39]. Следовательно, во всех 
обсуждаемых в настоящей работе АМЗ на основе Sb/B4C 
первым и последним слоем в структуре является карбид 
бора.

Для обеспечения постоянной скорости распыления 
мишеней питание магнетронов осуществлялось от стаби-
лизированных источников тока. Толщины наносимых сло-
ёв регулировались временем нахождения подложки над 
магнетроном, которое контролировалось автоматиче-
ской системой перемещения подложек с точностью 1 мс.

Перед изготовлением АМЗ были проведены предва-
рительные эксперименты по определению скорости на-
пыления слоёв Sb и B4C. С этой целью была изготовлена 
серия периодических МЗ при одинаковых условиях осаж-
дения, но с разными временами нанесения слоев Sb или 
B4C. Период каждого периодического МЗ определялся 
по измерениям угловых положений брэгговских пиков на 
малоугловых рентгеновских рефлектограммах, снятых на 
l = 1.54 Å (Ka-линия меди, далее – линия Cu-Ka), и рассчи-
тывался по уравнению Вульфа – Брэгга с учётом показа-
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телей преломления. Скорости осаждения Sb и B4C были 
получены делением разности периодов пары периодиче-
ских МЗ на разность времени нанесения слоёв соответ-
ствующего вещества. Скорости увеличения толщин слоёв 
сурьмы и B4C составили 1.977 и 2.344 Å/с соответственно.

Для контроля соответствия синтезированных струк-
тур Sb/B4C и рассчитанных АМЗ в каждом процессе син-
теза рабочего АМЗ проводилось напыление на плоскую 
стеклянную подложку так называемого зеркала-свиде-
теля. Напыление обоих зеркал осуществлялось одновре-
менно в одной установке (рис.1,а), в которой подложки 
были закреплены на противоположных концах вращаю-
щейся карусели. При такой геометрии во время нанесе-
ния на АМЗ слоя Sb на зеркало-свидетель наносится слой 
B4C, и наоборот. После напыления каждого слоя на АМЗ 
карусель поворачивается на 180° вокруг оси. Время нане-
сения i-го слоя для обоих зеркал одинаково и берётся из 
численного расчёта, но на разные подложки всегда напы-
ляются разные материалы. Таким образом, многослой-
ная структура зеркала-свидетеля в определённом смысле 
«дополняет» структуру синтезируемого АМЗ.

После изготовления снимались малоугловые рентге-
новские рефлектограммы зеркал-свидетелей в излучении 
Cu-Ka в геометрии сканирования q – 2q на дифрактометре 
ДРОН-3М, работающем по двухкристальной схеме с 
кремниевым кристаллом-монохроматором, установлен-
ным в первичном пучке. Расходимость первичного пучка 
составляла 0.015°. Экспериментальные рефлектограммы 
зеркал-свидетелей были сопоставлены с результатами 
численных расчётов (пример такого сопоставления при 

веден на рис.1,б). Видно, что экспериментальная и рас-
чётная кривые хорошо совпадают. Это свидетельствует о 
том, что слои АМЗ также имеют толщины, близкие к тре-
буемым.

На рис.2 представлена схема изображающего (стигма-
тического) дифракционного спектрометра, используемо-
го для измерения спектров отражения АМЗ на основе 
Sb/B4C. Спектрометр, аналогичный использовавшемуся в 
работе [44], монтировался на оптическом столе с разме-
рами 0.6 ´ 3.6 м, расположенном в вакуумной камере 
«Икар» длиной 3.8 м и диаметром 0.9 м, оснащённой си-
стемой безмасляной откачки. Спектрометр включал в 
себя входную щель шириной 60 мкм, исследуемое АМЗ, 
пропускающую дифракционную решётку (ДР) и детектор.

Источником МР излучения в схеме служила лазерная 
плазма, возникающая при фокусировке наносекундных 
лазерных импульсов (Nd : YAG-лазер, E = 0.5 Дж, t = 8 нс, 
l = 1.064 мкм) на вольфрамовую мишень при помощи 
линзы из тяжёлого флинта с фокусным расстоянием f = 
75 мм. Лазерный пучок фокусировался на мишень в пят-
но с эффективной площадью Seff » 10–5 см2, максималь-
ная интенсивность лазерного излучения в центре фокаль-
ного пятна при этом достигала ~1013 Вт/см2. При таких 
интенсивностях излучение получаемой плазмы вольфра-
ма представляет собой квазинепрерывный спектр с плав-
но изменяющейся в широком диапазоне длин волн (20 – 
250 Å)  интенсивностью [45, 46]. Это позволяет использо-
вать излучение такого источника для аттестации широ-
кополосных АМЗ МР диапазона. Спектр отражения ре-
гистрировался за одну лазерную вспышку, применялись 
также серии из трёх-пяти вспышек.

В качестве диспергирующего элемента в схеме спек-
трометра использовалась свободно висящая ДР с густо-
той штрихов 1000 мм–1 и апертурой 20 ´ 20 мм, располо-
женная в отражённом от исследуемого АМЗ пучке. Ре-
зультирующие спектры детектировались при помощи 
неохлаждаемой ПЗС-матрицы с обратной засветкой 
(CCD 47-10) с динамическим диапазоном ~100, размером 
ячейки 13 ´ 13 мкм и рабочей областью 1024 ´ 2048 яче-
ек чувствительность которой в широком спектральном 
диапазоне была измерена в [8, 47]. Зарегистрированные 
нами спектры представляют собой произведение спектра 
излучения вольфрамовой плазмы, спектра отражения АМЗ 
и спектральной чувствительности ПЗС-матрицы.

Входная щель спектрометра и ПЗС-матрица распола-
гались на круге Роуланда исследуемого АМЗ симметрич-

Рис.1. Схема установки для напыления АМЗ с зеркалом-свиде-
телем на другом конце карусели (а), а также экспериментальная и 
расчётная рефлектограммы (q – 2q, Cu-Ka, l = 1.54 Å) зеркала-
свидетеля для АМЗ с диапазоном оптимизации 90 – 100 Å (б).

Рис.2. Схема дифракционного спектрометра для МР области спектра.
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но относительно нормали к поверхности зеркала, прове-
дённой через точку падения центрального луча. Рассто-
яние между входной щелью и серединой ПЗС составляло 
150 мм, что обеспечивало малые углы падения и отраже-
ния излучения на МЗ (0.07 ± 0.01 рад.). Такие схемы око-
лонормального падения обладают малыми аберрациями, 
вследствие чего спектральные изображения щели, соз-
даваемые исследуемыми зеркалами на чувствительной 
поверхности детектора, обладали высокой стигматич-
ностью. Обратная линейная дисперсия в экспериментах 
равнялась 24 Å/мм, а спектральная ширина щели состав-
ляла 1.5 Å.

Источник МР излучения (лазерная плазма вольфра-
ма) был вынесен за круг Роуланда АМЗ на расстояние 
~100 мм от входной щели. Такое взаимное расположение 
входной щели и источника вносит в схему измерения не-
который астигматизм (рис.2), который может быть ис-
пользован для характеризации однородности многослой-
ного покрытия по апертуре АМЗ. Каждый горизонталь-
ный ряд ячеек ПЗС-матрицы содержит участок спектра с 
информацией об излучении, отражённом от сравнительно 
небольшого участка поверхности МЗ (~1 мм по высоте). 
В частности, небольшие флуктуации толщин слоёв АМЗ 
на разных участках апертуры МЗ по высоте могут доста-
точно сильно влиять на спектр отражения АМЗ, что бу-
дет видно по зарегистрированным при помощи ПЗС спек-
тральным изо бражениям.

3. Результаты экспериментов и их обсуждение

В настоящей работе экспериментально было иссле-
довано три АМЗ нормального падения на основе пары 
Sb/B4C. Структуры были оптимизированы на максималь-
ное равномерное отражение в различных спектральных 
интервалах в диапазоне длин волн 90 – 120 Å (табл.1), а за-
тем нанесены на вогнутые кварцевые подложки. Все ис-
следуемые АМЗ содержали по 150 слоёв (75 пар слоёв) 
многослойной структуры Sb/B4C.

На рис.3 представлены примеры экспериментально 
зарегистрированного спектра отражения АМЗ с областью 
оптимизации 95 – 105 Å и оцифрованные спектры всех 
трёх АМЗ. Видны порядки дифракции m = 0, 1 и –1. 
Кроме того, на спектре хорошо видны регулярные пики 
вблизи нулевого порядка дифракции (по обе стороны от 
него). Эти пики образуются в результате дифракции воз-
буждающего лазерного излучения ( l = 1.064 мкм) на под-
держивающей структуре ДР (период поддерживающей 
структуры ДР составляет 1.25 мм). Возбуждающее излу-
чение лазера может попадать в схему спектрометра после 
отражения от лазерной плазмы и от вольфрамовой мише-
ни, расположенной под небольшим наклоном к оси спек-
трометра (рис.2).

Спектры в рабочих порядках дифракции m = ±1 на 
рис.3,а представляют собой ровные вертикальные полос-
ки практически постоянной ширины, также промодули-

рованные поддерживающей структурой ДР. Постоянная 
ширина этих полос говорит о высокой однородности 
многослойного покрытия по апертуре АМЗ (положения 
краёв рабочей спектральной области на апертуре каждо-
го АМЗ сохраняются в пределах ~0.5 Å).

На рис.4,а, в, д приведены экспериментально зареги-
стрированные и расчётные спектры отражения всех ис-
следуемых АМЗ на основе Sb/B4C. На рис.4,б, г, е пред-
ставлены распределения толщин слоёв сурьмы и карбида 
бора в синтезированных апериодических многослойных 
структурах (номер слоя увеличивается к подложке). В 
расчётах было заложено ограничение на минимальную 
толщину слоя – 15 Å. Это делает АМЗ удобными с точки 
зрения синтеза, поскольку напыление слоёв с меньшими 
толщинами технически сложно. По мере смещения диа-
пазона оптимизации АМЗ в длинноволновую область 
средняя по объёму доля B4C в многослойных структурах 
увеличивается от 0.53 до 0.59 (табл.1). В периодических 
МЗ на основе Sb/B4C оптимальная объёмная доля B4C со-
ставляет 0.53 [39].

Из рис.4 видно, что рабочие спектральные области 
всех синтезированных АМЗ сдвинуты в длинноволновую 
сторону относительно диапазонов оптимизации (см. так-
же табл.1). Это можно объяснить отклонением реальных 
значений плотностей материалов слоёв АМЗ от табличных.

Оптико-спектральные свойства АМЗ определяются тол-
щинами слоёв бинарной структуры (A/B)M и комплекс-

Табл.1. Параметры исследуемых АМЗ на основе Sb/B4C.

Диапазон 
оптимизации (Å)

Число слоёв  
2M в АМЗ

Средняя объёмная 
доля B4C в МЗ

Целевой параметр 
оптимизации R0 (%)

Реальная рабочая 
спектральная область (Å)

90 – 100 150 0.53 6.03 90.5 – 100.0

95 – 105 150 0.55 7.51 96.5 – 105.5

100 – 120 150 0.59 5.02 101.5 – 121.5

Рис.3. Экспериментально зарегистрированный спектр отражения 
АМЗ с областью оптимизации 95 – 105 Å  (а) и оцифрованные спек-
тры всех трёх исследуемых АМЗ на основе Sb/B4C (б).
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ными диэлектрическими постоянными материалов eA, B = 
n2

A, B = 1 – dA, B + i bA, B. Для веществ, состоящих из разных 
атомов (например, B4C), оптические константы d и b 
можно определить через атомные факторы рассеяния f = 
f1 + if2 атомов этих сортов. Если ai – это доля атомов со-
рта i в искомом веществе, то, согласно [48],
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где r0 = e2/(mec2) » 2.8 ´ 10–13 см –  «классический» радиус 
электрона; Ni – концентрация атомов сорта i; длина вол-
ны lu  выражена в ангстремах; r – плотность составного 

вещества в граммах на кубический сантиметр; mi – вес 
атомов сорта i в атомных единицах массы.

Прямая задача многослойной оптики (нахождение 
спектрального коэффициента отражения многослойной 
структуры с известными оптическими константами мате-
риалов) традиционно решается методом рекуррентных 
соотношений [20, 21]. Такую задачу приходится решать 
на каждой итерации задачи оптимизации (обратной зада-
чи), в которой, однако, плотности веществ задаются поль-
зователем и не оптимизируются. Исходные расчётные 
спектральные зависимости коэффициентов отражения 
всех трёх синтезированных АМЗ на основе Sb/B4C, об-
суждаемых в настоящей работе, были получены в предпо-
ложении, что плотности слоёв Sb и B4C соответствуют 

Рис.4. Спектры отражения (а, в, д) и толщины слоёв многослойной структуры (б, г, е) АМЗ на основе Sb/B4C, оптимизированных для спек-
тральных диапазонов 90 – 100 Å (а, б), 95 – 105 Å (в, г) и 100 – 120 Å (д, е). На спектрах (а, в, д) сплошные кривые соответствуют эксперимен-
тальным данным, а пунктирные – численным расчётам с использованием табличных значений плотностей материалов. Каждая структу-
ра содержит 150 слоёв.
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таб личным значениям. Все АМЗ были рассчитаны путём 
минимизации функционала [18]

 [ ( ) ] dR RI1 0
2l l= -y ,

где R0 – целевой параметр оптимизации (см. табл.1); 
R(l) – расчётная спектральная зависимость коэффициен-
та отражения АМЗ на основе Sb/B4C, полученная мето-
дом рекуррентных соотношений. Интегрирование прово-
дилось по области оптимизации АМЗ.

При первоначальных расчётах плотностей веществ 
слоёв АМЗ были взяты равными табличным значениям 
плотностей объёмных материалов r(Sb) = 6.7 г/см3 и 
r(B4C) = 2.5 г/см3, а атомные факторы рассеяния были 
взяты нами из таблиц [48]. Однако после исследования пе-
риодических МЗ на основе Sb/B4C и тщательного анали-
за полученных данных [39, 40] стало понятно, что плотно-
сти слоёв не соответствуют табличным значениям, после 
чего в расчёты пришлось внести коррективы.

На рис.5 показано, как изменение плотности слоёв Sb 
и B4C влияет на спектр отражения АМЗ, оптимизирован-
ного на максимальное равномерное отражение в диапа-
зоне 95 – 105 Å. Кривая 1 – исходная, в расчёте которой 
r(Sb) = 6.7 г/см3 и r(B4C) = 2.5 г/см3 – плотности объём-
ных материалов. При расчёте спектра 2 плотность сурь-
мы r(Sb) = 6.0 г/см3 взята из работы [39]. Видно, что при 
уменьшении плотности слоёв сурьмы на 10 %, от 6.7 до 
6.0 г/см3, средний коэффициент отражения АМЗ умень-
шается с 7.5 % до 5.5 %. Ещё меньшее значение, r(Sb) = 
5.3 г/см3, было получено из данных малоуглового рентге-
новского рассеяния в линии Cu-Ka ( l = 1.54 Å) в работе 
[40]. Расчёт с таким значением плотности сурьмы (кривая 
3 на рис.6) даёт ещё большее уменьшение среднего коэф-
фициента отражения АМЗ – до 3.5 %. Однако если учесть, 
что плотность тонких слоёв B4C также может в некото-
рых случаях быть меньше табличных значений (в МЗ на 
основе La/B4C плотность r(B4C) = 1.8 г/см3 [35]), то опти-
ческий контраст между слоями сурьмы и карбида бора 
снова может возрасти, что повлечёт за собой увеличение 
среднего коэффициента отражения АМЗ до 6 % (спектр 4 
на рис.5). Плотности сурьмы и карбида бора, использо-
ванные нами при численных расчётах спектров отраже-
ния АМЗ на рис.5, приведены в табл.2.

Отметим ещё одну особенность расчётных спектров 
на рис.5. Каждое уменьшение плотности слоёв одного из 
материалов АМЗ приводит к небольшому сдвигу рабо-
чей спектральной области АМЗ в сторону бóльших длин 
волн, что было видно и в эксперименте (см. рис.4, табл.1). 
Смещение рабочих спектральных областей всех исследу-
емых АМЗ в длинноволновую сторону относительно 
первоначальных расчётов можно объяснить увеличени-
ем среднего по структуре значения показателя прелом-
ления ánñ вследствие уменьшения плотности материалов 
слоёв.

Как было показано в работе [40], плотность тонких 
слоёв сурьмы r(Sb) = 5.3 г/см3, если их толщина не превы-
шает 46 Å. В обсуждаемых АМЗ это условие заведомо вы-
полнено (см. рис.4,б, г, е). В то же время в тонких плёнках 
карбида бора понижение плотности от 2.5 до 2.3 г/см3 на-
блюдается уже при толщине слоя B4C, равной ~1000 Å 
[49]. Частично это определяется аморфизацией слоя B4C, 
а частично – изменением его стехиометрии из-за возмож-
ного наличия атомов кислорода в магнетронных мише-
нях B4C. При дальнейшем уменьшении толщины слоёв 
B4C плотность материала также может понижаться из-за 
дальнейшей аморфизации. Рентгенографический анализ 
периодических МЗ на основе Sb/B4C показал, что в МЗ с 
периодом 42 Å все слои структуры являются аморфными, 
а в МЗ с периодом 156 Å признаки кристаллизации на-
блюдаются в слоях сурьмы, но не в слоях B4C [40]. По-
скольку истинное значение плотности слоёв B4C в иссле-
дуемых АМЗ неизвестно, расчёт кривой 4 на рис.5 с 
r(B4C) = 1.8 г/см3 выполнен для демонстрации того, на-
сколько существенно понижение плотности слоёв B4C мо-
жет повлиять на спектр отражения АМЗ. Значение 1.8 г/см3 
взято нами из работы [35] и в структурах La/B4C соответ-
ствует толщине слоёв B4C, равной ~20 Å.

Абсолютные коэффициенты отражения исследуемых 
АМЗ на основе Sb/B4C можно оценить, зная из [39] соот-
ношение между экспериментально измеренными коэффи-
циентами отражения периодических МЗ (на l0 » 85 Å) и 
рассчитанными с учётом табличных значений плотностей 
Sb и B4C для объёмных материалов. Экспериментальные 
измерения дают примерно вдвое меньшие значения коэф-
фициентов отражения, чем давали расчёты. Из этого 
можно оценить средние по спектральной области опти-
мизации коэффициенты отражения АМЗ: R » 3.0 %  (АМЗ 
для Dl = 90 – 100 Å), R » 3.5 % (Dl = 95 – 105 Å) и R » 2.5 % 
(Dl = 100 – 120 Å). При этом интегральный коэффициент 
отражения в области оптимизации I2  = òR(l)dl для всех 
АМЗ составляет 0.3 – 0.5 Å (табл.3). Интегральный коэф-
фициент отражения любого АМЗ в разы превышает ин-
тегральный коэффициент отражения любого из периоди-
ческих МЗ (на основе тех же материалов), главные макси-
мумы отражения которых находятся в том же интервале 
длин волн. Наибольшее значение I2  » 0.5 Å отвечает 
длинноволновому АМЗ для Dl = 100 – 120 Å. При этом 
бóльшая относительная ширина рабочей спектральной 

Табл.2. Плотности слоёв Sb и B4C, использованные при моделиро-
вании спектров АМЗ (рис.5) с областью оптимизации 95 – 105 Å.

Номер спектра r(Sb) (г/см3) r(B4C) (г/см3)

1 (исходный) 6.7 2.5

2 6.0 2.5

3 5.3 2.5

4 5.3 1.8

Рис.5. Расчётные спектры отражения АМЗ на основе Sb/B4C с об-
ластью оптимизации 95 –105 Å, полученные при r(Sb) = 6.7 (1), 6.0 
(2) и 5.3 г/см3 (3, 4), а также при r(B4C) = 2.5 (1 – 3) и 1.8 г/см3 (4). 
Толщины всех слоёв в сопоставляемых структурах одинаковы.
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области достигается за счёт понижения среднего коэффи-
циента отражения в области оптимизации (табл.3).

Таким образом, синтезированные и охарактеризован-
ные нами АМЗ на основе пары Sb/B4C являются перспек-
тивными для спектроскопии в мягкой рентгеновской об-
ласти длин волн l < 124 Å даже несмотря на уменьшенные 
вследствие пониженной плотности тонких слоёв сурьмы 
спект ральные коэффициенты отражения. Отличия реаль-
ных спектральных областей работы АМЗ от диапазонов 
оптимизации составляют не более 1.5 Å (табл.1), так что 
исследуемые АМЗ вместе перекрывают широкий 
(90.5 – 121.5 Å) спектральный диапазон.

Отметим ещё раз, что для структур Sb/B4C можно 
было бы ожидать бóльших коэффициентов отражения 
МЗ, если бы удалось повысить оптический контраст меж-
ду слоями Sb и B4C. Предположительно это можно по-
пробовать осуществить, увеличив плотность слоёв сурь-
мы до табличного значения 6.7 г/см3, например при помо-
щи термического отжига. Первые шаги в этом направле-
нии были сделаны в работе [50], гле показано, что отжиг 
при температурах менее 250 °C приводит лишь к увеличе-
нию межслойных шероховатостей (слои сурьмы при этом 
остаются в аморфном состоянии), а отжиг при более вы-
соких температурах успешно стимулирует переход сурь-
мы в кристаллическое состояние (с плотностью r(Sb) = 
6.7 г/см3). Однако при кристаллизации слоёв сурьмы в 
структуре МЗ за счёт диффузии образуются линзообраз-
ные локальные сурьмяные утолщения, которые разруша-
ют исходную многослойную структуру [50].

4. Заключение

Нами созданы три апериодических многослойных зер-
кала нормального падения на основе структуры Sb/B4C 
для работы в спектральной области за L-краем Si ( l < 
124 Å). Многослойные структуры Sb/B4C были рассчита-
ны теоретически, а затем синтезированы путём магнет-
ронного распыления с последующим осаждением на во-
гнутые подложки без введения дополнительных барьер-
ных слоёв. Спектры отражения синтезированных АМЗ 
были экспериментально зарегистрированы с использова-
нием лазерно-плазменного источника МР излучения. В 
качестве спектральных областей оптимизации синтезиро-
ванных АМЗ были выбраны диапазоны длин волн 90 – 
100 Å, 95 – 105 Å и 100 – 120 Å. Реальные рабочие области 
спектра для АМЗ на основе Sb/B4C оказались сдвинуты-
ми в длинноволновую область и составили 90.5 – 100.0 Å, 
96.5 – 105.5 Å и 101.5 – 121.5 Å. Сдвиг не превышает 1.5 Å.

Численные расчёты спектров отражения показали, 
что сдвиг спектральной рабочей области исследуемых 
АМЗ, как и понижение абсолютных значений спектраль-
ных коэффициентов отражения, определяется уменьше-
нием реальных плотностей слоёв сурьмы и карбида бора. 

Уменьшение плотности сурьмы в слоях и плёнках толщи-
ной менее 46 Å до r(Sb) = 5.3 г/см3 было подтверждено в 
работе [40]; истинная плотность слоёв B4C в синтезиро-
ванных АМЗ остаётся неизвестной.

В настоящей работе показано, насколько важно знать 
точные значения плотностей слоёв многослойной струк-
туры при расчётах спектров отражения АМЗ. Даже не-
большие изменения плотности могут сильно повлиять на 
оптический контраст материалов АМЗ, что неизбежно 
скажется на спектральном коэффициенте отражения. 
Показано, что изменение плотности сурьмы в структурах 
Sb/B4C на 20 % (от 6.7 до 5.3 г/см3) при постоянной плот-
ности B4C может привести к уменьшению среднего коэф-
фициента отражения АМЗ более чем в два раза.

Синтезированные апериодические зеркала на основе 
Sb/B4C продемонстрировали высокую временную ста-
бильность (последние измерения были проведены через 
четыре года после изготовления АМЗ). Интегральные ко-
эффициенты отражения исследованных АМЗ составляют 
от 0.3 до 0.5 Å. Среди синтезированных в настоящее вре-
мя апериодических структур для диапазона длин волн 
90 – 124 Å АМЗ на основе Sb/B4C уступают лишь недавно 
созданным апериодическим структурам на основе Mo/Y 
и Pd/B4C [51]. В будущем планируется использование 
АМЗ на основе Sb/B4C для регистрации линейчатых спек-
тров излучения лабораторной лазерной плазмы, в том 
числе в качестве фокусирующих элементов VLS-спект-
рометров МР диапазона [41].
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